WERKZEUG

WERKSTATTTECHNIK I I

Schadenfrei offnen

Lasst sich eine Schraube oder Mutter nicht 6ffnen, macht sich schnell Arger breit, weil sich Arbeiten
verzogern. Was dann zu tun ist, wei3 Wolfgang Schelbert, Zweiradmechaniker-Meister aus Seeshaupt.

Der Formschluss zwischen Schraube und Zugringschliissel muss perfekt sein, sonst dreht man
den Schraubenkopf rund.

ist keine Sache von Kraft oder ro-
her Gewalt®, sagt Wolfgang Schel-
bert, Geschiftsfithrer und Inhaber der
freien Motorradwerkstatt ,,Wolfis Garage“
in Seeshaupt. ,Vielmehr braucht es Know-
how. Ziel ist es schliefllich den Schaden

F estsitzende Schrauben zu 6ffnen,

B B| KURZFASSUNG

Nichts halt mehr auf in der Kfz-Werkstatt
als Schraubverbindungen, die sich nicht
offnen lassen. Um Arbeitszeit und damit
Kosten einzusparen, muss man lediglich
wissen, wie Schraubverbindungen fach-
gerecht hergestellt und wieder geldst wer-
den. Material-Experte Wolfgang Schelbert
gibt Auskunft, auf was hier zu achten ist.
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moglichst kleinzuhalten, ohne die umge-
benden Bauteile zu zerstoren.

Viele Probleme beim Offnen von Ver-
schraubungen beginnen aber bereits beim
Zusammenschrauben — vor allem, wenn
nicht fachgerecht gearbeitet wurde. Be-
sonders bei so genannten Sackloch-Ver-
schraubungen ist es sehr wichtig, welche
Materialpaarungen zusammenkommen.

Vor Korrosion schiitzen

Meist sind dies Stahl/Stahl, Edelstahl/
Edelstahl, Edelstahl/Stahl oder Stahl/
Aluminium. Bei Stahl/Stahl-Verschrau-
bungen, speziell bei thermisch belaste-
ten, verwendet Wolfgang Schelbert stets
Kupferpaste, um das Gewinde vor Kor-
rosion zu schiitzen. Bei Edelstahl/Edel-

stahl-Paarungen kommt Keramikpaste
zum Einsatz. Auch Edelstahl/Stahl- und
Aluminium/Stahl-Verschraubungen soll-
ten immer mit Keramikpaste behandelt
werden. ,,Sie verhindert einerseits Korro-
sion durch eindringendes Wasser, und
anderseits, durch ihre Isolationswirkung,
Oxidation’, erkldrt der Werkzeugexperte.

Verklebte Gewindegidnge

Denn Aluminium bildet in Verbindung
mit Stahl unter Einwirkung von (Salz-)
Wasser Korrosionselemente, die sich wie
eine kurzgeschlossene galvanische Zelle
verhalten und zur Korrosion des unedle-
ren Werkstoffs — also dem Aluminium —
fithren. In den Gewindegingen findet sich
dann Aluminiumhydroxyd — ein weif3es
»Pulver®. Es haftet der Oberfliche der
Gewindegénge an und verklebt sie regel-
recht. Den gleichen Effekt kann man bei
der Paarung Edelstahl/Stahl beobachten.
Hier entsteht hingegen schlicht Rost.

Beim Verschrauben ist daher auch auf
penible Sauberkeit der Gewindeginge zu
achten. ,,Ein Sandkorn geniigt und die
Verschraubung frisst sich ein®, weify Wolf-
gang Schelbert aus seiner Berufspraxis zu
berichten.

Noch problematischer wird das Off-
nen, wenn beim Zusammenschrauben
bereits gebrauchte Schrauben und Mut-
tern verwendet wurden. ,Hier vergessen
viele, die Gewindeginge auf Beschadigun-
gen oder Schmutz zu priifen’, so Wolfgang
Schelbert. Kleine Beschiadigungen und
Verschmutzungen lassen sich mit Gewin-
denachschneideisen leicht beseitigen.

Wichtig ist auch, das richtige Anzugs-
moment der Verschraubung. Wer sich
hieran nicht hlt, iberdehnt die Schraube
oder reifit sie spitestens beim Offnen ab.
Werkstattinhaber Wolfgang Schelbert
setzt zudem auf Montagepaste, die sowohl
auf das Gewinde und auf die Schrauben-
kopfunterseite (Auflagefliche am Werk-
stiick) diinn aufgetragen wird. ,Die Paste
minimiert die Reibung, so dass die
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Schraube mit der korrekten Vorspann-
kraft angezogen werden kann.“

Trotzdem kommt es immer wieder vor,
dass sich Verschraubungen nicht 6ffnen
lassen. ,Dann benétigt man wirklich gut-
sitzende Gabel-, Ringschliissel oder
strengsitzende Sechskant-Niisse®, erklart
auch Matthias Kemmer, stellvertretender
Obermeister der Kraftfahrzeuginnung
Vorderpfalz. ,,Zwolfkant-Niisse hingegen,
sofern nicht die mit AS-Drive-Profil ver-
wendet werden, konnen aufgrund der ge-
ringeren Kontaktfliche nicht gentigend
Kraft auf die Schraubverbindung iibertra-
gen, ohne diese zu beschadigen.*

Zudem sollte immer Klarheit dariiber
bestehen, ob es sich um ein Rechts- oder
Linksgewinde handelt. ,,Ich habe in mei-
nem Berufsalltag so manchen ,Helden’
erlebt, der verzweifelt versucht hat, stan-
dardmifig links ein Linksgewinde zu 6ff-
nen’, lacht Matthias Kemmer. ,,Speziell bei
sich drehenden Wellen oder Achsen muss
aber oft mit einem Linksgewinde gerech-
net werden.“

Wenn sich Schrauben trotzdem nicht
o6ffnen lassen, kann Kriechol helfen die
Schraubverbindung zu l6sen. ,,Hier wird
aber oft der Fehler gemacht, dem Kriechol
zu wenig Zeit zum Wirken zu geben’, weif3
der Obermeister. ,Nur nach mehreren
Stunden Einwirkzeit hat man gute Chan-
cen, die Schraubverbindung zu 6ffnen.*

»Geht die Schraube immer noch nicht
auf, kann man es mit Prellen versuchen®,
erkldrt Wolfgang Schelbert. ,,Manch einer
schldgt hier mit dem Hammer blank auf
den Schraubenkopf. Dann verschwindet
aber die Schlagkraft iiber die Auflagefld-
che des Schraubenkopfes im Bauteil.“ Zu-
dem wird der Schraubenkopf beschédigt.
Um Sechskantverschraubungen fach-
gerecht zu prellen, braucht man einen
Messingdorn, oder, bei Schlitz-, Innen-

Muttern werden mit dem Gasbrenner am Mut-
terrand erhitzt und miissen dann abkiihlen.
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sechskant- oder Kreuz-Schrauben, einen
passenden Schraubendreher oder Inbus-
schliissel. Der Messingbolzen wird auf das
Herz der Schraube gesetzt, um anschlie-
flend mit dem Hammer kriftig ein oder
zwei Mal darauf zu schlagen (als Herz
wird die Mitte des Schraubenkopfes tiber
dem Gewinde bezeichnet). Der Messing-
dorn darf lediglich den Durchmesser des
Gewindes haben, damit beim Prellen die
Schlagenergie auch im Gewinde voll an-
kommt.

Bis zum Propan-Brenner
Einfacher arbeitet es sich manchmal mit
einem mechanischen oder elektrischen
Schlagschrauber. Sie sind fiir Schrauben
bis zur Grofle M8 geeignet. Fiir grofiere
Schrauben und Muttern kommen pneu-
matische Schlagschrauber mit entspre-
chend vergiiteten Niissen zum Einsatz.
Versagen alle bisher genannten Metho-
den und Werkzeuge, benétigt man einen
Zugringschliissel. An seinen kurzen
Stumpf kann eine beliebig lange Verlidnge-
rung aufgesetzt werden. Deshalb ist es
wichtig, dass der Schliissel sehr gut passt
und gentigend Platz fiir die Verldngerung
vorhanden ist. Er wird nur bei Schraub-
verbindungen ab M16 verwendet.
~Versagt der Zugringschliissel hilft nur
noch ein Autogen-, Propan-Brenner oder
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ein Induktionsgerat®, verrat Werkstatt-
inhaber Schelbert. Dabei muss die Flamme
des Brenners oder die Spule des Induk-
tionsgerites direkt auf den Kopf der
Schraube gehalten werden. ,,Das gezielte
Erwirmen lasst das Gewinde im Bauteil
ausdehnen’, so Wolfgang Schelbert weiter.
»Dabei wird Rost (Oxid) und Schmutz re-
gelrecht zerquetscht.“ Bei Muttern wird
hingegen der Mutterrand erhitzt, damit
sich diese durch Ausdehnung vom Gewin-
delost. Nach dem Abkiihlen kann versucht
werden, die Schraubverbindung zu lésen.
Aufkeinen Fall darf die Schraubverbin-
dung aber zu glithen beginnen, sonst ver-
dreht sich der Kopf und reiflt vom Gewin-
de ab. Kfz-Profis arbeiten daher oft mit
einem Industrie-Heiflluft-Féhn. Auch diir-
fen auf Rotglut und dariiber hinaus erhitz-
te Schrauben nach dem Offnen nicht mehr
verwendet werden, da ihr Materialgefiige
sich verandert hat. Die von ihnen verlang-
te Zugfestigkeit ist nicht mehr gegeben.
Mit den beschriebenen Methoden las-
sen sich sicherlich gut 90 Prozent der fest-
sitzenden Schrauben beschiadigungsfrei
offnen. Sind der Schraubenkopf oder die
Mutter stark beschidigt, bedarf es Spezi-
alwerkzeuge, wie etwa Linksausdreher
oder Gewindebohrer. Hier beginnen aber
die Methoden, die nicht mehr zersto-
rungsfrei sind. Marcel Schoch 1

= Zum Offnen strengsitzende Sechskant-Schliissel verwenden

= Abklaren Rechts- oder Linksgewinde?

= Kriechole benétigen mehrere Stunden Einwirkzeit!

= Zum Prellen Messingdorn verwenden

= Beim Prellen auf das,Herz” der Schraube zielen

= Hammerschlag- oder elektrische Schlagschrauber nur bis Gré8e M8 einsetzen

= Ab M10 pneumatische Schlagschrauber, ab M16 Zugringschlissel einsetzen

= Mit Gasbrennern nur arbeiten, wenn alle anderen Offnungs-Methoden versagt haben

= Vorzugsweise mit Industrie-HeiBluft-Fon erhitzen, um Materialgefiige-Schaden zu vermeiden
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