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LACKIERUNG

Schon, doch aufwendig

Perleffekt-Lackierungen und Effektfarbtone sehen zwar toll aus, stellen Kfz-Betriebe aber vor eine Heraus-
forderung, wenn die Fahrzeuge instand gesetzt werden missen.

eit gut zehn Jahren ist die Farbe
S Weif3 bei Automobilen aller Art

wieder en vogue. Es wird Apple mit
seinen Rechnern und den ersten ebenfalls
in glinzendem Weif} gehaltenen iPods zu-
geschrieben, dass Weif8 wieder zu einer
Trendfarbe geworden ist. Positive Attribu-
te wie hohe Innovationskraft und Moder-
nitdt sowie auch Reinheit werden mit der
Farbe verbunden.

Auch die Automobilindustrie hat auf
diesen Trend gesetzt und offeriert ein gan-
zes Biindel an weifSen Sonderlackierun-
gen. Besonders beliebt sind die sogenann-
ten ,,Perleffekt“-Lackierungen, die jedem

Rainer Karmel beim Lackieren
eines Fahrzeugs mit Perl-
effekt-Lackierung.
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Auto einen besonderen Glanz verleihen.
Diese Lackierungen bestehen namlich aus
zwei Basislackschichten, die unter
bestimmten Lichteinfliissen oder Blick-
winkeln Effekte auf der Karosserie hervor-

BB | KURZFASSUNG

Weile Lacke mit Perleffekt und Effekt-
farbtone liegen im Trend. Bei der Instand-
setzung sind diese Lacke aufgrund ihrer
Komplexitat jedoch deutlich aufwendiger
zu reparieren. Das treibt die Kosten fiir die
Werkstatt in die Hohe.

rufen. Typische Beispiele dieser Perlglanz-
oder auch Perleffektlackierungen sind
»Mystic White“ von Mercedes-Benz und
»Mineral White“ von BMW.

Aufwendige Reparatur

Diese Lackierungen sind schon, haben
aber einen entscheidenden Nachteil: Denn
im Gegensatz zu klassischen Uni- oder
Metallic-Farben sind Lackierarbeiten we-
sentlich aufwendiger, wenn ein Unfall-
Fahrzeug instand gesetzt werden muss.
Rainer Karmel, Kfz-Lackierermeister und
-sachverstandiger, kann ein Lied davon
singen. ,,Als die ersten Dreischichtlackie-
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BB TIPPS ZUR LACKIERUNG

= |[mmer Spritzmuster mit drei Muster-
blechen anfertigen

= Musterbleche exakt beschriften

m Karosserieteile immer zusammen
lackieren

= |mmer die gleiche Anzahl an Spritzgan-
gen wie beim Musterblech durchfiihren

rungen in die Werkstitten zur Reparatur
kamen, war noch kein entsprechendes
Reparaturlacksystem auf dem Markt.
Mittlerweile hat unter anderem der Lack-
hersteller Standox geeignete Reparaturan-
leitungen entwickelt, die hilfreich sind.
Dennoch ist der Aufwand gegeniiber einer
klassischen Lackierung deutlich hher.*

Musterbleche anfertigen

Harald Kl6ckner, Leiter Standox Training
fiir Europa, den Nahen Osten und Afrika,
erkldrt: ,Der entscheidende Faktor bei
den weiflen Perlglanz-Lackierungen ist
die Effektschicht. Und fiir sie gilt: Die bes-
te Anndherung an das Original wird mit
Spritzmustern erreicht.“ Daraus resultiert
die Empfehlung, vor dem Lackierprozess
drei oder mehr Musterbleche im Grund-
farbton anzufertigen. Auf diese werden
dann, jeweils entsprechend abgestuft, ein,
zwei oder drei Effektgénge appliziert. Weil
wegen der unterschiedlichen Anzahl der
Lackschichten der Perleffekt auf jedem
Blech etwas anders ausfillt, lasst sich
durch diese Vorgehensweise die beste
Ubereinstimmung mit dem Original
bestimmen.

So logisch und nebensichlich wie es
vielleicht klingen mag: Die Musterbleche
miissen korrekt beschriftet werden. Harald
Klockner empfiehlt auf der Riickseite der
Bleche die exakte Zahl der Effektginge zu
notieren. Macht man dies nicht, verliert
man den Uberblick und muss ganz von
vorn beginnen. Vor der Lackierung, so
empfiehlt es Rainer Karmel, sollte der alte
Grundton mit einem Farbtonmessgerit
festgestellt werden, um die Nuancen exakt
zu bestimmen. Bei der Lackierung selbst
wird im ersten Schritt der Basisfarbton
deckend iiber die Schadstelle und in die
daran angrenzenden Flichen aufgetragen.
Harald Klockner weist eindringlich darauf
hin, dass eine Farbtonangleichung in an-
grenzende Bereiche oder Karosserieteile
unerldsslich ist. ,Zudem sollten bei der
Reparatur von dreischichtigen Farbtonen
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WeiB ist nicht gleich weif3: Obwohl der Farbton identisch ist, gibt es unterschiedliche Nuancen.

Karosserieteile nie einzeln, sondern immer
zusammen lackiert werden, erldutert
Klockner. Begriindet wird dies vom Stan-
dox-Spezialisten mit wechselnden
Umweltbedingungen. Der komplexe Lack-
aufbau der White Pearls ist am besten bei
gleichen Verhiltnissen wie Temperatur
und Luftfeuchtigkeit nachzustellen. Zu-
dem ist es wichtig, vor jedem Auftrag der
Effektschicht Staub und Spritznebel sorg-
faltig zu entfernen, da ansonsten in der
folgenden Basislackierung jede Art von
Verunreinigung sichtbar bleibt.

Last but not least ist die Anzahl der
Spritzvorgange entscheidend fiir das beste
Ergebnis einer Perleffekt-Lackierung.
Dazu rit Klockner: ,,Lackieren Sie bei der
Applikation der Effektschicht vom dufle-
ren Bereich nach innen. Nutzen Sie dabei
den zur Verfiigung stehenden Bereich,
schranken Sie sich nicht selber ein.“ Und
weiter: ,Entscheidend ist bei dem Lackier-
vorgang, dass genau die gleiche Anzahl
von Spritzgangen durchgefiihrt wird wie
auf dem Musterblech, das am besten mit
dem Original tibereinstimmt. Nur dann
wird ein optimales Reparaturergebnis mit
White Pearls erzielt.“

Sonderlackierungen
Das Vorgehen bei den Perleffekt-Lacken
ldsst sich auch auf andere Lacke iibertra-
gen. Effektfarbtone wie beispielsweise
herstellereigene Farben wie ,Rosso Com-
petizione“ von Alfa Romeo oder ,,Blue
Candy“ von Ford sowie die immer belieb-
ter werdenden Mattlackierungen sind
ebenfalls nicht so einfach umzusetzen. Bei
einer Reparaturlackierung von solchen
Sonderfarben ist die Farbtonangleichung
ein essentieller Baustein fiir ein optimales
Ergebnis. Zudem sind wiederum zwin-
gend Spritzmuster erforderlich.

Die bis zu fiinf Schichten umfassenden
Lackierungen sind duf8erst komplex und
sollten grundsitzlich nur von einem

erfahrenen und gut ausgebildeten Lackie-
rer durchgefiihrt werden. Das Beispiel der
Alfa-Farbe Rosso Competizione ver-
deutlicht dies eindriicklich. Die hohe
Brillanz dieses Lackes erfordert einen
vierschichtigen Lackaufbau mit zwei
Basislackschichten und einer zusitzlichen
eingefirbten Klarlackschicht. Standox
empfiehlt zudem, dass Reparaturen stets
grof3flachig und nur an ganzen Bauteilen
durchgefiihrt werden. Bei Matt-Lackie-
rungen wird von manchen Herstellern
sogar zu einer Komplettlackierung
geraten.

Eine hohe fachliche Kompetenz und
saubere Umsetzung ist die eine Sache,
jedoch gibt es bei der Instandsetzung von
Perleffekt-Lacken und Sonderlackierun-
gen auch noch weitere Dinge zu beachten.
»Die Arbeitswerte fiir eine Lackierung
von Kfz-Teilen sind seit Jahren immer
gleichgeblieben. Da aber eine Uni- oder
einfache Metallic-Lackierung wesentlich
weniger Aufwand bedeutet als eine Perl-
effekt-Lackierung, ist diese Art von
Berechnung nicht sachgerecht, findet
Rainer Karmel. Nach Meinung des Kfz-
Sachverstindigen miissten bei der Repara-
tur der teureren und aufwendiger zu bear-
beitenden Lackierungen die Arbeitswerte
der Versicherungen hoher sein, damit
Kfz-Lackierwerkstitten kostendeckend
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arbeiten konnen.

Spritzmuster sollten immer korrekt beschriftet
sein, sonst kann man von vorne beginnen.

AUTO SERVICE PRAXIS 11/2017

31





