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Au omobilltec

Hier geht’s hei her: Temperaturen von bis zu 2.000 Grad Celsius im Brennraum miissen die Kolben aushalten konnen.

So entstehen Kolbenschaden

Kolbenschiden | Uberhitzung, ein Spiel zwischen Kolben und Zylinder oder Olmangel sind
einige der Grlinde, warum Schaden an den Kolben und der Peripherie entstehen kdnnen.
Wir zeigen die haufigsten Schadenbilder auf.

otorschidden kénnen tiber einen
M langen Zeitraum enstehen oder

urplotzlich auftreten. Ein Pha-
nomen der letzteren Kategorie, das bei
modernen Downsizing-Benzinmotoren
auftreten kann, ist die sogenannte Vorent-
flammung, auch ,,Low Speed Pre Ignition®
(LSPI) genannt. Dabei handelt es sich
dhnlich wie das Klopfen um eine unkon-
trollierte Verbrennung gerade bei niedri-
gen Touren, die vor dem Ende des Ver-
dichtungstakts auftritt und aufgrund des

Kurzfassung

Schéaden an den Kolben lassen sich oft
auf Fehler in der Peripherie wie eine
fehlende Schmierung, fehlerhafte Ver-
brennung, aber auch Montagefehler
zurlickfiihren. Wir haben die haufigsten
Ursachen zusammengefasst.

AUTO SERVICE PRAXIS 02/2021

starken Druckanstiegs fiir kapitale Motor-
schdden sorgen kann. Wihrend die Ursa-
chen hierfiir noch nicht génzlich geklart
sind und verschiedene Einflussfaktoren
wie Partikel, Ablosung von Schmiertropf-
chen oder eine zu hohe Verdichtungs-
temperatur ausschlaggebend sein kénnen,
ist die Wirkung auf Kolben, Kolbenringe
und Kolbenbolzen unverkennbar und re-
gelrecht desastrs. Teilweise werden Kol-
ben regelrecht gesprengt.

Ganzheitlich betrachten

Andere Schadenbilder von Kolben sind
ldngst nicht so offensichtlich und lassen
sich nicht immer eindeutig zuordnen.
Meistens ist hier eine ganzheitliche Be-
trachtungsweise notwendig, um auch Feh-
ler in der Peripherie wie beispielsweise in
der Ziindanlage, der Olversorgung oder
der Gemischaufbereitung ausschlieflen zu
konnen. Dennoch gibt es typische Scha-
denbilder, die auf eine bestimmte Ursache

schlielen lassen. In Kooperation mit MS
Motorservice, der Motorservice-Gruppe
im Aftermarket des Herstellers Rheinme-
tall Automotive, zeigen wir die haufigsten
Schidden an Kolben auf und beschreiben
die Ursachen fiir den Ausfall (siehe auch
Kasten S. 23).

Foto: Rheinmetall Automotive

Falsche Montage oder die Uberschwemmung
mit Kraftstoff filhren zur Materialauswaschung.
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Risse im Boden des Kolbens deuten auf Fehler
in der Verbrennung hin.

Ein besonders haufiger Schadensfall an
Kolben wird durch das Abreiflen des Ol-
films zwischen Kolben und Zylinder her-
vorgerufen. Allgemein auch als ,,Fresser®
bekannt, gleiten die Komponenten nicht
mehr aneinander vorbei, sondern schwei-
8en sich zusammen.

Spielfresser oder Hitzefresser

Ein Fresser kann grundsitzlich in mehre-
re Kategorien unterteilt werden: Es gibt
sogenannte Spielfresser, Trockenlauffres-
ser und Uberhitzungsfresser. Ein Spiel-
fresser tritt dann auf, wenn sich das Spiel
zwischen Kolben und Zylinder bei fal-
scher Dimensionierung der Laufpartner,
bei Zylinderverziigen oder auch bei ther-
mischen Uberlastungen unzulissig ver-
ringert oder ganz dezimiert. Bei abneh-
mendem Spiel zwischen Kolben und Zy-
linder kommt es zunéchst zu einer Mi-
schreibung: Der sich ausdehnende Kolben
driickt den Olfilm an der Zylinderwand
weg. Dadurch werden die tragenden

Foto: Rheinmetall Automotive

Anschlagspuren entstehen durch zu gro3en
Kolbeniiberstand oder Olkohleablagerungen.
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Verschiedene Typen von Kolbenschdaden und Ursachen

Kolbenschaden sind auf unterschiedliche Ursachen zuriickzufiihren. Folgende
Schéden lassen sich oft ausmachen:

Uberhitzungsfresser

Enstehen durch Uberhitzung bei der Verbrennung. Ursachen kénnen eine
verstopfte Olspritzdiise, Stérungen im KiihIsystem oder falsche Kolben sein.
Anschlagspuren

Koénnen durch zu groBen Kolbeniiberstand, falschen Ventilriickstand oder
fehlerhafte Ventilsteuerzeiten sowie Olkohle-Ablagerungen entstehen.

= Boden- und Muldenrisse

Deuten auf Fehler in der Verbrennung wie fehlerhafte Einspritzdisen,
falsche Einspritzmenge oder ungeniigende Kompression hin.
Materialauswaschung im Ringbereich

Kann durch Montagefehler, Kraftstoffiiberschwemmung oder axialen
Verschlei3 der Ringnut und Kolbenringe entstehen.

= Asymmetrisches Kolbentragbild
Hier sind eine verbogene oder verdrehte Pleuelstange, schief gebohrte
Zylinderbohrungen oder schief montierte Zylinder die Ursachen.

Oberflichen am Kolbenschaft hochglan-
zend blank gerieben. Durch die Mischrei-
bung und die so entstehende Reibungs-
wirme erhoht sich die Temperatur der
Bauteile. Der Kolben driickt immer star-
ker gegen die Zylinderwand und der Ol-
film versagt schliefSlich vollstindig. Es
kommt zum Trockenlauf des Kolbens.
Erste Anreiber mit glatter, dunkel gefarb-
ter Oberflache sind die Folge.
Trockenlauffresser konnen auch bei
ausreichendem Spiel zwischen Zylinder
und Kolben auftreten. Dabei bricht der
Olfilm aufgrund der hohen Temperatur
oder Kraftstoffiiberschwemmung oftmals
nur Ortlich begrenzt zusammen. An die-
sen Stellen reiben die ungeschmierten
Flachen von Kolben, Kolbenringen und
Zylinderlaufbahn aneinander. Dies fiihrt

Foto: Rheinmetall Automotive

Hier ist die Pleuelstange verbogen oder die Zy-
linderbohrung wurde schief durchgefiihrt.

in sehr kurzer Zeit zu Fressern mit stark
aufgeriebener, dunkel gefirbter Oberfla-
che. Ahnliches passiert, wenn sich zwi-
schen Kolben und Zylinder aufgrund ei-
nes Olmangels kein ausreichender
Schmierfilm aufbaut. Die Oberfliche der
Fressstellen ist dann aber nahezu metal-
lisch blank.

Beim Uberhitzungsfresser bricht der
Olfilm infolge zu hoher Temperaturen zu-
sammen. Dies fihrt zunachst zur Misch-
reibung und zu einzelnen Reibstellen.
Durch die zusitzliche Aufheizung an den
Reibstellen kommt es nachfolgend zum
kompletten Trockenlauf des Kolbens. Die
Fressstellen sind dunkel verfarbt und stark
aufgerissen.

Falsche Verbrennung als Ursache

Oftmals sind Schiaden am Kolben auch auf
Fehler bei der Verbrennung zuriickzufiih-
ren (siehe LSPI). Neben der bereits be-
schriebenen Vorentflammung, die zu
einer thermischen Uberbelastung des Kol-
bens fiihrt, ist auch eine klopfende Ver-
brennung mdoglich, die zu erosionsartiger
Materialabtragung und mechanischer
Uberlastung an den Kolben und am Kur-
beltrieb sorgt. Ein weiterer Verbrennungs-
schaden ist die sogenannte Kraftstoffiiber-
schwemmung, die auf ein zu fettes
Gemisch, nachlassenden Verdichtungs-
druck und Ziindstérungen zuriickzufiih-
ren ist. Das sorgt fiir Verschleify und er-

hohten Olverbrauch. Alexander Junk I
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